
Условные обозначения сварных соединений на 
чертежах. 

 Условные обозначения способов сварки на чертежах и разные обозначения, плюс сокращения 

слов и терминов сварки на чертежах. 
1. Швы — условные обозначения сварных соединений. 

 
Как выполняется обозначение таких сварных соединений, как швов: угловых, внахлёстку или тавровых. 
Обозначение сварных соединений (швов) на чертежах выполняется следующим образом. 
 

 
 
Обозначение сварных соединений — сплошных видимых ЗАВОДСКИХ ШВОВ на чертежах 
 

  
 
Обозначение сварных соединений — сплошных видимых МОНТАЖНЫХ ШВОВ на чертежах 
  

 
 
Обозначение сварных соединений — сплошных невидимых ЗАВОДСКИХ ШВОВ на чертежах 
  

 
 
Обозначение сварных соединений — сплошных невидимых МОНТАЖНЫХ ШВОВ на чертежах 
 

 
 
Обозначение сварных соединений — прерывистых видимых ЗАВОДСКИХ ШВОВ на чертежах 
 

http://4ypakabra.ru/wp-content/uploads/2012/07/P7122979.jpg
http://4ypakabra.ru/wp-content/uploads/2012/07/P7122980.jpg
http://4ypakabra.ru/wp-content/uploads/2012/07/P7122974.jpg
http://4ypakabra.ru/wp-content/uploads/2012/07/P7122976.jpg
http://4ypakabra.ru/wp-content/uploads/2012/07/P7122977.jpg


 
 
Обозначение сварных соединений — прерывистых видимых МОНТАЖНЫХ ШВОВ на чертежах 
 

 
 
Обозначение сварных соединений — прерывистых невидимых ЗАВОДСКИХ ШВОВ на чертежах 
 

 
 
Обозначение сварных соединений — прерывистых невидимых МОНТАЖНЫХ ШВОВ на чертежах 

 
2. Стыковые швы - условные обозначения сварных соединений. 
 

 
 
Обозначение сварных соединений — стыковые швы с ближней стороны видимые ЗАВОДСКИЕ на 
чертежах 
 

 
 
Обозначение сварных соединений — стыковые швы с ближней стороны видимые МОНТАЖНЫЕ на 
чертежах 
 

 
 
Обозначение сварных соединений — стыковые швы с дальней стороны невидимые ЗАВОДСКИЕ на 
чертежах 
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Обозначение сварных соединений — стыковые швы с дальней стороны невидимые МОНТАЖНЫЕ на 
чертежах 
 

 
 
Обозначение сварных соединений — точечный шов внахлёст на чертежах 

Сварные швы - условные обозначения сварных 
соединений. 

Рядом, возле изображения сварного соединения (сварного шва), обязательно надо указать 

форму сварного шва, размер сварного шва, и не забыть указать ещё и способ сварки (кроме 

ручного способа) с помощью специальных обозначений, предусмотренных ГОСТами или 

нормами КМ и КМД. 

1. Угловые швы сварные - условные обозначения сварных 
соединений. 
 

 
 
Угловые швы без разделки кромок с одной стороны — обозначение сварных соединений по ГОСТ на 
чертежах. 
 

 
 
 Угловые швы без разделки кромок с одной стороны — обозначение сварных соединений в КМ и КМД 
соответственно на чертежах. 
 

 
 
Угловые швы с К-образной разделкой кромок — обозначение сварных соединений по ГОСТ на 
чертежах. 
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Угловые швы с К-образной разделкой кромок - обозначение сварных соединений в КМ и КМД 
соответственно на чертежах. 
 

 
 
Угловые швы с V-образной разделкой кромок — обозначение сварных соединений по ГОСТ на 
чертежах. 
  

 
 
Угловые швы с V-образной разделкой кромок - обозначение сварных соединений в КМ и КМД 
соответственно на чертежах. 
 

2. Стыковые швы сварные - условные обозначения сварных 
соединений. 
 

 
 
Стыковые швы, односторонние без разделки кромок — обозначение сварных соединений по ГОСТ на 
чертежах. 
 

 
 
Стыковые швы, односторонние без разделки кромок - обозначение сварных соединений в КМ и КМД 
соответственно на чертежах. 
 

 
 
Стыковые швы, двухсторонние без разделки кромок — обозначение сварных соединений по ГОСТ на 
чертежах. 
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Стыковые швы, двухсторонние без разделки кромок — обозначение сварных соединений в КМ и КМД 
соответственно на чертежах. 
 

 
Стыковые швы, несимметричный V-образный шов — обозначение сварных соединений по ГОСТ на 
чертежах. 
 

 
 
Стыковые швы, несимметричный V-образный шов - обозначение сварных соединений в КМ и КМД 
соответственно на чертежах. 
 

 
 
Стыковые швы, К-образный шов — обозначение сварных соединений по ГОСТ на чертежах. 
  

 
 
Стыковые швы, К-образный шов - обозначение сварных соединений в КМ и КМД соответственно на 
чертежах. 
 

 
 
Стыковые швы, симметричный V-образный шов — обозначение сварных соединений по ГОСТ на 
чертежах. 
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Стыковые швы, симметричный V-образный шов - обозначение сварных соединений в КМ и КМД 
соответственно на чертежах. 
 

 
 
Стыковые швы, симметричный Х-образный шов — обозначение сварных соединений по ГОСТ на 
чертежах  

 
 
Стыковые швы, симметричный Х-образный шов - обозначение сварных соединений в КМ и КМД 
соответственно на чертежах  
 

 
 
 
Стыковые швы, односторонний чашеобразный V-образный шов — обозначение сварных соединений 
по ГОСТ на чертежах  
 

 
 
 
Стыковые швы, односторонний чашеобразный V-образный шов - обозначение сварных соединений в 
КМ и КМД соответственно на чертежах 
 

 
 
 
Стыковые швы, двухсторонний чашеобразный V-образный шов — обозначение сварных соединений 
по ГОСТ на чертежах  
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Стыковые швы, двухсторонний чашеобразный V-образный шов - обозначение сварных соединений в 
КМ и КМД соответственно на чертежах  
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